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เป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้คอนกรีตจากประสบการณ์ผลงานวิจัยของซีแพค บทความ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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การเยิ้มน้ำของคอนกรีต ดีหรือไม่ดี ! 

การเยิ้มน้ำ (Bleeding) คือปรากฏการณ์หลังจากเทคอนกรีตลงในแบบหล่อและทำการอัดแน่นหรือจี้เขย่าไปเรียบร้อยแล้ว จะพบว่ามีน้ำภายในคอนกรีตลอยขึ้นมาอยู่ที่ผิวหน้าด้านบนของคอนกรีต จะเห็นชัดเจนมากที่สุดคือการเทพื้นคอนกรีต

View More 
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	[image: ]	มาตรฐานและวิธีการทำงานสำหรับคอนกรีต ว.ส.ท. 1014-40

			 
	[image: ] 	ความคงทน
	[image: ] 	การซ่อมคอนกรีต
	[image: ] 	คอนกรีตสำเร็จรูป
	[image: ] 	Post Tention Slab







      
 

		 
          		
		 


		 
          		[image: ]




แหล่งรวบรวมเกร็ดความรู้จากปัญหาคอนกรีตจากภายในประเทศและต่างประเทศ ท่านสามารถส่งคำถามปัญหาคอนกรีตโดยเลือก ท่านถามเราตอบ คำตอบปัญหาคอนกรีตต่างๆ จะรวบรวมในหัวข้อนี้



 

		 


		 
          			ทำไมต้องทดสอบคอนกรีตที่อายุ 7, 14, 28 วัน โดยเฉพาะที่อายุ 7 กับ 14 วันมีจุดประสงค์เพื่ออะไร  [image: ]
	หากใส่สารลดน้ำมากเกินไปจะมีผลอย่างไรต่อคอนกรีต  [image: ]
	อยากทราบว่าการบ่มคอนกรีตด้วยวิธีไหนให้ผลดีที่สุด 
	รอยต่อ (Joint) สำหรับพื้นคอนกรีตมีกี่แบบ แต่ละแบบทำหน้าที่อย่างไร 
	พื้นโกดังแห่งหนึ่งทำ Contraction joint ด้วยการตัดพื้นด้วยเครื่อง (Sawed cut) และทำการบ่มด้วยน้ำถึง 7 วันแล้ว ยังปรากฏมีรอยแตกกระจายไปทั่ว  ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด 
	เราสามารถใช้คอนกรีตผสมเส้นใย ทดแทนตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh) เทในโครงสร้างแผ่นพื้นบนดินอัดแน่นได้หรือไม่ 
	พื้นคอนกรีตลานบ้าน หลังจากเทคอนกรีตผ่านไปหลายเดือนได้เกิดการแตกร้าวขึ้น ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด 
	การเทถนนคอนกรีต จำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้เครื่องจี้เขย่าคอนกรีต 
	เมื่อสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้งานเมื่อถึงหน้างานแล้วคอนกรีตมีความเหนียวไม่ได้ตามต้องการ เมื่อเราเติมน้ำจะมีผลต่อโครงสร้างหรือไม่ ถ้าจะเติมน้ำจะมีวิธีเติมอย่างไร 
	การทดสอบโครงสร้างโดยวิธีการเจาะแก่น (Core Test) มีมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินคุณภาพคอนกรีตที่เจาะมาอย่างไร 
	ในการเก็บก้อนตัวอย่างคอนกรีตควรเก็บตอนไหนดี ก่อนหรือหลังเทเสร็จและจะเก็บเป็นแบบทรงกระบอกหรือแบบสี่เหลี่ยมดี 
	Cold Joint ในงานคอนกรีตเกิดขึ้นจากอะไร  การป้องกันและการแก้ไขทำอย่างไร



อ่านต่อทั้งหมด
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			ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน



      
 

	



 

 				
	          	
		 		
		
     
                                    
	  	  

	 
[image: ]



×
 
Line Chat



 
Line

[image: ]line ID : @ecomsiam
Scan QR code หรือกด Add friend ได้ที่ https://line.me/R/ti/p/%40yel6714y

Close







		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		 
	
		
		
		
		
		 
		
		 
		
				
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		

			
		
		
		
		
		
		
				
		 
		
		
		
			
		    
		
		
		

				
					
						
						
							
CPAC  Concrete Academy
							
							

The Concrete Product and Aggregate co.,ltd.
1516 Pracharat 1 Rd., Bangsue, Bangkok 10800
Email : cpacacad@scg.co.th							
						
									
						

					

					
							
								© Copyright 2024. All Rights Reserved.
							

					
					
					
							
								[image: ]Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic

							

					

				


																										
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 